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Программа вступительного испытания в аспирантуру по направлению 

05.02.10 «Сварка, родственные процессы и технологии», составлена на 

основе требований государственных образовательных стандартов к 

минимуму содержания и уровню подготовки аспирантов по направлению 

«Сварка, родственные процессы и технологии». 

 

Лица, имеющие диплом специалиста по направлению «Сварка, 

родственные процессы и технологии» желающие освоить аспирантские 

программы этого направления должны показать свою подготовленность к 

продолжению образования и продемонстрировать наличие следующих 

компетенций.  

 

Вопросы для вступительных экзаменов  

 

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами. Области применения 

Методы заполнения разделки кромок. Типы соединений и техника их сварки 

в различных пространственных. положениях. Способы повышения 

производительности.  

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами. Сущность способа. 

Области применения. Влияние параметров режима сварки на форму и 

размеры шва.  

Дуговая сварка под флюсом. Техника автоматической и 

полуавтоматической сварки.  

Дуговая сварка в защитных газах. Сущность способа плавящимся и 

неплавящимся электродом. Выбор защитного газа. Схемы подачи защитного 

газа в зону сварки и для защиты шва.  

Дуговая сварка порошковыми проволоками. Техника сварки.  

Сварка плазменной дугой. Сущность способа. Техника сварки. 

Преимущества и недостатки. Области применения.  

Электрошлаковая сварка. Схемы сварки и области применения. 

Конструкция соединений, их сборка и техника сварки.  

Основные дефекты сварных швов и причины их образования. 

Наружные дефекты. Дефекты формы и размеров швов. Подрезы. Кратеры. 

Прожоги. Свищи.  

Основные дефекты сварных швов и причины их образования. 

Внутренние дефекты. Поры. Шлаковые включения. Металлические 

включения. Непровары.  

Основные дефекты сварочных швов и причины их обертывания. 

Горячие трещины.  

Основные дефекты сварочных швов и причины их образования. 

Холодные трещины.  

Сварочные материалы. Назначение сварочных материалов. Сварочная 

проволока, электродные стержни и прутки, порошковая проволока, 

неплавящиеся электроды.  



Сварочные материалы. Сварочные покрытые электроды для дуговой 

сварки и наплавки, изготовление покрытых электродов, классификация и 

характеристика электродов.  

Сварочные материалы. Флюсы сварочные. Керамические и плавленые.  

Сварочные материалы. Защитные газы. Инертные и активные газы.  

Сварка низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных 

сталей. Основные сведения о свариваемости. Особенности техники и 

технологии сварки различными способами.  

Сварка углеродистых, низко- и среднелегированных закаливающихся 

сталей, теплоустойчивых сталей.  

Сварка высокохромистых мартенситных, мартенситно-ферритных и 

ферритных сталей. Основные сведения о свариваемости. Особенности 

техники и технологии сварки различными способами.  

Сварка высоколегированных аустенитных сталей и сплавов. Основные 

сведения о свариваемости. Особенности техники и технологии сварки 

различными способами.  

Сварка меди и сплавов на ее основе. Основные сведения о 

свариваемости. Особенности техники и технологии сварки различными 

способами.  

Сварка алюминия и сплавов на его основе. Основные сведения о 

свариваемости. Особенности техники и технологии сварки различными 

способами.  

Сварка титана и сплавов на его основе. Основные сведения о 

свариваемости. Особенности техники и технологии сварки различными 

способами.  

Контактная точечная и рельефная сварки. Сущность способов. Техника 

выполнения. Параметры режима сварки.  

Стыковая сварка сопротивлением. Общая схема технологического 

процесса. Выбор способа стыковой сварки, рациональной конструкции 

соединений и подготовка деталей перед сваркой. Особенности технологии 

сварки различных групп металлов и узлов (проволока, листы, рельсы, трубы, 

стержни и др.).  

Стыковая сварка оплавлением. Общая схема технологического 

процесса. Выбор способа стыковой сварки, рациональной конструкции 

соединений и подготовка деталей перед сваркой. Особенности технологии 

сварки различных групп металлов и узлов (проволока, листы, рельсы, трубы, 

стержни и др.)  
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